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 مهناز صالحي: مكاتبه كننده

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )٥٩٧-٦٠٥ (١٣٨٢سال ، ٣شماره ، ٣٤جلد 

  
 الياف شترهاي بومي ايران ي    هايويژگ مقدماتي تعيين مطالعه

 
 ٣ و فريبا ايزدي٢، نصرت اله طاهرپوردري١مهناز صالحي

 كرج ، ، اعضاء هيات علمي و كارشناس ارشد موسسه تحقيقات علوم دامي كشور٣، ٢ ، ١
 ١٦/١١/٨١يرش مقاله تاريخ پذ

 
 خلاصه

 
 نفر شتر موجود    ٣٥مقدماتي تعيين وضعيت كيفي الياف پوششي شتر هاي يك كوهانه بومي، از              مطالعه  براي  

 ميانگين سني  ( سالگــي   ٢٠ تا   ٢ نفر شتر استان يزد در سنين          ٩٢در شترباني آستان قدس رضوي مشهد و          
نمونه   هاي جمع آوري شده از قسمت پهلو      . سط بهار برداشت شد    گرم نمونه در اوا    ٢٠به مقدار   )  سال ٢/٨ ± ٠٣/٠

مونه هاي مشهد و يزد شامل نر و        نميانگين اندازه   . و زيركوهان شترهاي مشهد و ناحيه پهلو شترهاي يزد بودند           
س پاستاندارد  مواد گياهي، كاهش بعد از شستشو، بازدهي        ، طول دسته الياف، چربي   : ماده بترتيب عبارت بودند از    

درصد وزني پوشش روئين، درصد شمارشي الياف مدولائي منقطع، مقطع          ، از شستشو، درصد وزني پوشش زيرين     
 ، و ممتد و الياف بدون مدولائي موجود در پوشش زيرين، متوسط قطر الياف كرك و ضريب تغييرات قطـــــر                   

  درصد،  ٦/٨٣ ± ٩/٠د،   درص ٣/٢٦ ± ٧/٠ درصد،   ٧٨/١± ٢/٠ درصد،   ٣٨/٠ ± ٠٢/٠متر،    سانتي ٥ ± ١/٠
 ٦/١٢ ±٩٦/٠ درصد   ١٩/١١ ± ٨٨/٠درصـد،   ١٢/ ٤٤ ± ٠٩/٠درصــد،   ٨٢/٢٢ ± ٧٢/٠ درصد،   ٠٢/٧٦ ± ٠٤/١

بين نمونه   هاي ناحيه پهلو    .  درصد بدست آمد   ٦/٤٠ ±  ٤٨/٠ ميكرون،   ٤١/٢٣± ٣٦/٠ درصد،   ٧/٦٣± ٥٤/١درصد،  
. بود) >٠١/٠P و   ٠٠١/٠(طر الياف كرك اختلاف معني                        دار      كوهان از نظر درصد الياف مدولائي و كرك و ق          و زير 

هاي پهلوي شترهاي مشهد با يزد از نظر درصد چربي، مواد گياهي، بازدهي، مقدار الياف پوشش                  همين طور نمونه  
) >٠١/٠P و   ٠٠١/٠( زيرين و رويي، درصد الياف مدولائي و كرك و متوسط قطر با يكديگر اختلاف معني دار                 

هاي  از گروه )  سال ٦ تا   ٢(هاي سني كوچكتر     از نظر جنس اختلاف معني داري مشاهده نشد ولي گروه          . داشتند
 ).>٠٥/٠P(سني بالاتر الياف بلند                  تر و ظريفتري داشتند 

 
  ، چربي ، طول الياف  ، طول دسته الياف    ، كرك و موي شتر     ،كوهانه  شتر يك   ،ايران :واژه هاي كليدي 

  الياف مدولائي،بازدهي                                 
 

 مقدمه
تر حيواني است كه در مناطقي كه ساير دامها كمتر                 ش

توانند پرورش يابند قادر به زندگي است و در صورت چراي              مي
جمعي با ساير حيوانات مي تواند از گياهان و يا قسمتهائي             دسته

. توانائي استفاده از آن را ندارند تغذيه كند       از گياه كه ساير دام ها      
 توانمندي شتر را در اين زمينه نشان            ٣همانطور كه جدول     

  در مناطق گرمسير از     ١اگر براي نگهداري هر واحد دامي     . دهد مي

                                                                                    
1. Livestock Unit 

 
 هكتار مرتع نياز است و اين در مورد            ٢٦گاو استفاده شود به      

لت پرورش   هكتار و در حا     ١٣استفاده از تركيب گاو و بز به           
 هكتار كاهش    ١٠حيوان گاو و بز و شتر به              تركيبي از سه   

 ).٤(يابد  مي
نظر مسائل اجتماعي، اقتصادي و          اهميت شتر از نقطه      

هاي متفاوت در     شناسي دليل موجهي براي اجراي پژوهش        بوم
هاي مختلف فيزيولوژي، دامپزشكي، مديريت و توليدات           زمينه

 .تاس) الياف و پوست، شير، گوشت(
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 و   ١ به دو واريته شترهاي يك كوهانه           camelusجنس
محل زيست شترهاي    ). ١٧، ١٥(شود    تقسيم مي   ٢دوكوهانه

يك كوهانه در شمال افريقا، مديترانه، سواحل آفريقاي غربي،            
سودان، اتيوپي، سومالي، شمال كنيا، آسياي ميانه و مركزي              

ان، است ولي محل شترهاي دوكوهانه در جنوب روسيه، مغولست         
ميزان توليد الياف شتر    ). ١٧(شرق آسياي ميانه و چين مي باشد       

. بسته به نژاد، جنس، سن، محيط پرورش و تغذيه فرق مي كند            
الياف شتر از نظر مرفولوژيكي از دو نوع تار، الياف كوتاه ظريف يا             

با رسيدن  . كرك و الياف بلند و ضخيم و موئي تشكيل شده است          
ظريف جدا شده و به صورت توده هاي       فصل گرما الياف كركي و      

درهم روي بدن دام آويزان مي شود كه معمولا  توسط ساربان              
چنانچه عمل پشم چيني انجام شود به دليل           . جمع مي گردد 

مخلوط بودن كرك و مو و الياف حد واسط، جداسازي آنها تا                 
حدي با روش جداسازي الياف كرك و مو در بز كشمير فرق                 

ه ظرافت الياف در شتر به طور پيوسته از ظريف            دارد، زيرا دامن  
تا ضخيم بوده و الياف ناجور با قطر متوسط و حاوي كانال مدولا              
در بين الياف ظريف كرك وجود دارد و اين مورد جداسازي                

از الياف ظريف كه به صورت      ). ١٥(سازد   كرك و مو را مشكل مي     
طور خالص  ب.  از دستگاه شانه زني خارج مي شوند      ٣هاي ريز  كرك

يا مخلوط با پشم گوسفند در تهيه پارچه هاي ظريف مردانه               
مانند عبا و گرمكن، نمد و صافي براي روغن كشي و صنايع                 

از مخلوط الياف كرك و مو در         .  استفاده مي شود  اتومبيل سازي
تهيه اوركت و پارچه هاي نخي و همينطور در اختلاط با مواد               

از . و كشباف بكار مي روند    پلي مري براي توليد نخ هاي محكم        
موهاي ضخيم آستر داخل كفش، چادر، قالي و طناب هاي ظريف          

 .و محكم ساخته  مي شود
 هزار نفر شتر در مناطق كويري ايران              ١٥٠نزديك به    

كنند كه از آنها براي      مخصوصا  جنوب شرقي و مركزي زيست مي      
. كنند حمل و نقل، توليد شير و گوشت و الياف استفاده مي                

يشترين جمعيت شتر به ترتيب در استان هاي سيستان و                ب
تعداد . بلوچستان، خراسان، يزد، اصفهان و كرمان قرار دارد            

                                                                                    
1. Dromedary or C. dromedarius 
2. Bactrian or C. Bactrianus  
3. Noils 

 نفر در استان    ١٠٠ شترهاي دوكوهانه به تعداد اندك و كمتر از        
دامنه رنگ شترها در ايران از شيري تا سياه و             .باشد اردبيل مي 

يان محلي استان يزد    بيشتر قهوه اي روشن و تيره است كه در ب         
سبز سفرا، سبز، سرخ سفرا، زرد، قرمز آتشي، سياه عنابي،                 
نارنجي، سياه زاغي، و كرمي و شترهاي مشهد به رنگ شيري و              

 .آهوئي يا شتري ناميده مي شود
با توجه به اينكه مطالعات مربوط به الياف شترهاي ايران              

د شده به   محدود به گزارش نتايج آزمايش بر روي نمونه هاي وار         
به همين جهت بررسي      ) ١٥(ايالات متحده آمريكا مي باشد        

مقدماتي الياف اين حيوان مد نظر قرار گرفته و بر روي تعدادي             
آزمايش هاي ) شهرستان مشهد و استان يزد     (از شترهاي ايران     

 .كيفي مربوط به الياف انجام شد
 

 مواد و روش ها
نفر  ٢ سال و    ٢٠ تا   ٢ نفر شتر ماده بين       ٣٣الياف پوششي   

 ساله موجود در بخش شترباني مزرعه نمونه          ١٢ و   ١٠شتر نر   
آستان قدس رضوي كه از ناحيه نهبندان بيرجند و اطراف                 

 ٢٠ تا   ٢ نفر شتر ماده     ٨٩زاهدان خريداري شده بودند و تعداد        
 كيلومتري  ١٠٠ ساله مربوط به       ٨ و    ٢،  ٣ شتر نر     ٣سال و    

اقند، رباط پشت بادام استان     جنوب يزد و نواحي بافق، بهاباد، س       
 شتر در گروه    ٤٨بطوريكه جمعا    . يزد مورد آزمايش قرار گرفتند    

 ٢٣ سال و    ١٠ تا   ٤ نفر در گروه سني       ٤٢ سال و    ٤ تا   ٢سني  
 نفر در گروه سني بالاتر      ١٤ سال و    ١٤ تا   ١٠نفر در گروه سني     

  سال قرار داشتند١٤از 
 نمونه برداري

 و مو از ناحيه زير كوهان و          گرم كرك  ٢٠به مقدار تقريبي    
پهلوي شترهاي مشهد در نيمه دوم ارديبهشت برداشت شد و در           
مورد شترهاي يزد وقتي كه هنوز شترها شروع به كرك ريزي              
نكرده بودند، در اوايل خردادماه بدليل مشكلات نمونه برداري            

 .فقط از ناحيه پهلو انجام گرفت
 آماده سازي و اندازه گيري نمونه ها

 بين نمونه هاي برداشت شده سه دسته ليف انتخاب و               از
طول آنها با خط كش اندازه گيري شد و ميانگين آنها بعنوان طول           

 گرم كرك از نمونه      ٣ تا   ٢حدود  . دسته الياف به حساب آمد     
اصلي جدا و بعد از خشك شدن مجددا  اندازه گيري شد و چربي             
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له دي كلرومتان   دادن در دستگاه سوكستك و به وسي        آن با قرار  
براي اندازه گيري بازدهي كرك يا درصد كاهش بعد         . جدا گرديد 

از شستشو كه حاوي مقادير نسبتا  زياد گرد و خاك و خار و                  
 ١/٠ گرم نمونه با ترازوي حساس        ١٠خاشاك ريز بودند، مقدار      

گياهي موجود در درون كرك توسط        مواد. گرم اندازه گيري شد  
گراد   درجه سانتي  ١٠٥تو با حرارت    پنس خارج شد و سپس در ا      

هائي كه مواد    نمونه.  ساعت خشك و توزين گرديد      ١و به مدت    
گياهي آنها جدا شده بود، در داخل توري و كيسه شستشو قرار              
داده شدند و در حوضچه هاي حاوي كربنات سديم و ماده                 

يوني در حرارت هاي مشخص شستشو و آبكشي و           شوينده غير 
 درصد وزني الياف بلند موئي به عنوان            .سپس توزين گرديد   

پوشش روئين و درصد وزني الياف كوتاه و ظريف به عنوان                 
پوشش زيرين تعيين شد ولي به دليل مدولائي بودن تعدادي از            
الياف پوششي زيرين مجددا  از اين قسمت اسلايدي تهيه گرديد           

 تار شمارش شد و اليافي كه       ١٠٠و در زير ميكروسكوپ به تعداد       
، مقطع   )اي مدولاي كوتاه و نقطه      (اراي مدولاي منقطع       د
و الياف بدون   ) مدولاي سراسري (و ممتد   ) مدولاي بريده شده  (

مشاهده گرديد و درصد شمارشي انها         ) كرك خالص (مدولا  
و ) شمارشي(از دستگاه آلميتر و با دو روش اوتر         . محاسبه گرديد 

قطر .  شد گيري طول استفاده    براي اندازه ) روش وزني (بارب  

  اندازه گيري شد و ميانگين حاصل از       FDAالياف توسط دستگاه    
 

با .  تار و انحراف معيار و ضريب تغييرات آنها بدست آمد            ٢٠٠٠
محاسبات GLM  توسط روش آناليز     SAS استفاده از نرم افزار     

ها مقايسه   آماري انجام شد و با روش دانكن اختلاف بين ميانگين         
 .گرديد
 

 نتايج
و ريب تغييرات    ض ، انحراف معيار   ،اشتباه معيار ،  نميانگي

. ذكر شده است    ١در جدول    دامنه صفات اندازه گيري شده        
 ٠٤/٥ ±٢٢/٠بطوريكه مشاهده مي شودميانگين كلي دسته الياف     

 و كاهش بعد از      ٧٨/١ ± ٢٢/٠ درصد مواد گياهي      ،سانتي متر
وزن الياف  . د مي باشد ــ درص ٣٢/٢٦ ± ٧٣/٠شستشوي الياف   

 ٨٢/٢٢ ± ٧٢/٠  و ٠٢/٧٦ ± ٠٤/١روئيــن  وشش زيرين و     پ
بوده است كه بعد از شمارش مدولاسيون در پوشش              درصد  

 زيرين درصد الياف كرك حقيقي يا الياف بدون مدول                   
 ٢/٥١ ± ٥٤/١ و درصد شمارشي الياف مدولادار         ٩/٤٨±٥٤/١ا

ن متوسط  و ميكر ٤١/٢٣ ± ٣٦/٠ متوسط قطر الياف     ،بدست آمد 
 .مشخص شد ٦/٤٠ ± ٤٨/٠يرات قطر و ضريب تغي

 
  و يزد ميانگين صفات الياف پوششي مربوط به شترهاي مشهد- ١ جدول

 رانحراف معيا ت تغييرابضري دامنه
 ± گينانمي
 شتباه معيارا

 صفت گروه

٠/٥ 
٠/٦ 
٠/٧ 

٥/٢ -٥/٩ 

٨/٢٥ 
٨/٣٤ 
١١/٢٧ 
١١/٢٨ 

٢٤/١ 
٨١/١ 
٢٥/١ 
٤٢/١ 

٨/٤  ± ٢١/٠ 
٢/٥ ± ٢٥/٠ 
٩٨/٤ ± ١٤/٠ 
٠٤/٥ ± ١٢٤/٠ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 )سانتيتر(دسته الياف  طول

 
٠/١٢ 
٧/١١ 
٧/٧ 
٠-١٢ 

 
٣/٦١ 
٦/٧٠ 
٤/١٤٥ 
٣/١٤٣ 

 
٩٣/٢ 
٢٤/٣ 
١٢/١ 
٥٦/٢ 

 
٨٧/٤ ± ٥/٠ 
٥٩/٤ ± ٥/٠ 
**٧٧/٠ ± ١/٠ 
٧٨/١ ± ٢/٠ 

 
 )زير كوهان(مشهد 

 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو(كل 

 )درصد( گياهي مواد

 
٦/٤٥ 
١/٤٤ 
٠/٢٨ 

٨/٢-٢/٥٨ 

 
٨٥/٢٥ 
٩٥/٢٥ 
٤٠/٢١ 
٧٦/٣١ 

 
٢٣/٩ 
٠٥/٩ 
٠٢/٥ 
٣٦/٨ 

 
٧١/٣٥ ± ٥/١ 
٨٧/٣٤ ± ٥/١ 
***٤/٢٣ ± ٥/٠ 
٣٢/٢٦ ± ٧٣/٠ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 )درصد(كاهش بعد از شستشو 

٤٥/١ 
٦٩/٠ 

٠١/٥٣ 
٨٠/٥٤ 

٢٦/٣ 
١٧/٠ 

٤٩/٠ ± ٠٥/٠ 
**٣/٠ ± ٠٢/٠ 

 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 

 

 )درصد(چربي 
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١ادامه جدول   

٤/٥٥ 
٣/٤٣ 
٢/٢٨ 

٤/٦-٦/٩٩ 

٦/٢٣ 
٣٧/١٤ 
٣٥/٩ 
٧/١٥ 

٣٢/١٥ 
٨٧/١٠ 
٢٨/٧ 
٩٦/١١ 

**٩/٦٤ ± ٦/٢ 
٦٤/٧٥ ± ٨/١ 

٧/٧٧ ± ٧٤/٠ 
٠/٧٦ ± ٠٤/١ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

  زيريندرصد وزني الياف پوشش

٣٢/٥٥ 
٠/٤٨ 
٣/٢٨ 
٤-٥/٤٨ 

٧٢/٤٣ 
٦٦/٤٤ 
٩٩/٣١ 
٣٠/٣٦ 

٣/١٥ 
٩/١٠ 

١٦/٧ 
٣/٨ 

**٠٤/٣٥ ± ٦/٢ 
٣٤/٢٤ ± ٨/١ 
٣٨/٢٢ ± ٧/٠ 
٨٢/٢٢ ± ٧٢/٠ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 درصد وزني الياف پوشش روئين

٢/٧٣ 
٨/٥٩ 
٠/٥٠ 
٠ -٦/٦١ 

٠٥/٧٨ 
٣٠/٧٢ 
٦٠/٨٠ 
٣/٨٣ 

٣٢/١٧ 
٠٠/١٤ 
٣٧/٨ 
٣٦/١٠ 

١٩/٢٢ ± ٩/٢ 
٣٧/١٩ ± ٥/٢ 
**٤/١٠ ± ٨/٠ 
٤٤/١٢  ± ٠٩/٠ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 درصد شمارشي الياف مدولائي منقطع

٤/٥٤ 
١/٤٥ 

٣١ 
٠ -٤٧ 

٦/٥٨ 
٤/٦٥ 
٦/٧٢ 
٢/٩٧ 

٣٥/١٤ 
٣/١٣ 

٩٣/٥ 
٠٨/١٠ 

٤٩/٢٤ ± ٤٢/٢ 
٣٤/٢٠ ± ٢٥/٢ 
***١٧/٨ ± ٦/٠ 
١٩/١١ ± ٨٨/٠ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 مقطع درصد شمارشي الياف مدولائي

٥/٧٩ 
٦٥ 
٤٦ 

٠-٧/٦٦ 

٠١/٩٩ 
٧٥/٩٥ 
٥٥/٨١ 
٤/٨٧ 

٥/٢٠ 
١٤ 
٧/٩ 

١١ 

٢/٢٠ ± ٤٧/٣ 
٦٢/١٤ ± ٤/٢ 
٨٨/١١ ± ١/٠ 

٦/١٢ ± ٩٦/٠ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 رشي الياف مدولائي ممتددرصد شما

٤/٧٨ 
١٢/٨٤ 

٨٠ 
٤/٥-٥/٧٨ 

٢/٥٨ 
٦/٤٧ 
٣/٢٩ 
٠٧/٣٦ 

٦/١٩ 
٨٣/٢٠ 
٦/٢٠ 
٦٥/١٧ 

**٢/٣٣ ± ٣/٣ 
٧٣/٤٣ ± ٥/٣ 
***٥/٦٨ ± ٠/٢ 
٨/٦٣ ± ٥٤/١ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 درصد شمارشي الياف بدون مدولا

٧/١٦ 
٦/١٣ 
٧/١٥ 
٣/١٦-٣٥ 

١٤ 
٢/١٦ 
٤/١٥ 
٦/١٧ 

٠٥/٤ 
٤/٣ 
٤٣/٣ 
١٢/٤ 

 

٩٣/٢٨ ±٧/٠ 
٥٥/٢٦ ± ٧/٠ 
***٢٩/٢٢± ٣٥/٠ 
٤١/٢٣ ± ٣٥/٠ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 )ميكرون(متوسط قطر 

٧/١٦ 
٣/١٨ 
٩/٢٥ 
٣٧-٤/٥١ 

٣/١٠ 
٥/١٠ 
٨٧/١٠ 
٧٥/١٣ 

١٦/٤ 
٢/٤ 
٤٧/٤ 
٦/٥ 

٣٨/٤٠ ± ٧/٠ 
٨/٣٩ ± ٧/٠ 
١١/٤١ ± ٤٥/٠ 
٦/٤٠ ± ٤٨/٠ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 )درصد(ضريب تغييرات قطر 

٩/٣٠ 
٥/٤٥ 
١/٣١ 

٢/٢٠-٧/٦٥ 

٩/٢٣ 
٣٥/٢٨ 
٨/٢٣ 
٧/٢٤ 

٠٧/٨ 
٢٧/٩ 
٤٩/٧ 
٨٢/٧ 

٨٢/٣٣ ± ٤/١ 
٦٩/٣٢ ± ٦/١ 
٤٧/٣١ ± ٧٦/٠ 
٦٤/٣١ ± ٨٣/٠ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 )متر ميلي( در روش اتر متوسط طول

٥/٥٩ 
٧/٦٩ 
٠/٥٨ 
٧/٢٩-١٠٥ 

٧٧/٢٥ 
٩/٢٦ 
٥٩/٢٤ 
٧/٢٤ 

٣١/١٣ 
٩٦/١٣ 
٢٥/١٢ 
٥/١٢ 

٦٤/٥١ ± ٢٥/٢ 
٨٩/٥١ ± ٣٦/٢ 
٨١/٤٩ ± ٢٤/١ 
١٣/٥٠ ± ١/١ 

 )زير كوهان(مشهد 
 )پهلو(مشهد 
 )پهلو(يزد 
 )پهلو (كل 

 )متر ميلي(متوسط طول در روش بارب 

 . سال است٢-٢٠ دو جنس نر و ماده در سنين  نمونه از١٣١نتايج بر اساس  
 . درصد دارند١دار در سطح  اختلاف معني ميانگين ها در هر ستون  **

 . درصد دارند٥دار در سطح  اختلاف معنيميانگين ها در هر ستون  ***



٦٠١ …بررسي مقدماتي ويژگيهاي الياف شترهاي : صالحي

در درصد الياف پوشش زيرين و نيز درصد الياف بدون مدولا           
به .  بود >٠٥/٠Pر  يشتب كوهانير مشهد از ز     در هاي پهلو  نمونه

داري ي علاوه متوسط قطر الياف كرك زيركوهان با اختلاف معن          
٠٥/٠P<        ميانگين  ٢جدول شماره    .  بيشتر از ناحيه پهلو بود 

 منطقه، جنس هاي الياف شتر را برحسب        حداقل مربعات ويژگي  
 ١٤ تا   ١٠ ، سال ١٠ تا   ٦ ، سال ٦ تا   ٢و چهار گروه سني بين       

 برطبق داده هاي بدست    .را معلوم مي كند   سال به بالا     ١٤سال و   
آمده الياف شترهاي مشهد از لحاظ ميانگين طول دسته الياف،            

اف ــ درصد الي   و، كاهش بعد از شستش       ،درصد مواد گياهي   
 داري  ر از الياف شترهاي يزد با اختلاف معني         ــ، و قط  ئيمدولا

٥/٠P<  در حالي كه الياف شترهاي يزد از نظر درصد         .  بيشتر بود
داري بهتر از الياف        بطور معني   كرككرك و ميانگين قطر        

. اثر جنس در همه صفات بدون معني بود       . شترهاي مشهد بودند  
هاي سني آزمايش شده طول دسته الياف گروه اول           اما در گروه  

 سالگي قرار داشتند بلندتر بود و درصد الياف            ٦ تا   ٢بين  كه  
. ها مشاهده شد   روهدر آنها بيشتر از ساير گ      ) كرك( لادوبدون م 

تر  ظريف درصد   ٥در سطح   در حالي كه ميانگين قطر الياف آنها         
دوم نسبت به سنين بالاتر صادق       سني  اين موارد در گروه      . بود

 .است
 

 بحث
 درصد را   ٩٥ ميليون نفر شتر دنياي قديم         ٩/١٨از حدود   
  درصد بقيه به شتر دوكوهانه تعلق دارد       ٥كوهانه و    شترهاي يك 

ثر تحقيقات انجام گرفته مربوط به شترهاي              كاولي   . )٨(
اغلب منابع علمي در مورد شترهاي يك كوهانه         . دوكوهانه است 

ولي با اين حال تحقيقات      .  به بعد يافت مي شود     ١٩٦٦از سال   
در . در آنها ديده مي شود   بسيار اندكي در ارتباط با توليدات شتر       

 نسبت   ميلادي گرچه علاقمندي به تحقيقات شتر به         ٩٠دهه  
خيلي زيادي در مقايسه با سالهاي قبل افزايش يافت و به حدود             

 موضوع در اين دهه رسيد ولي بيشترين آنها مربوط به              ١٣٥٠
توليد مثل و   ،  فيزيولوژي عمومي و پرورش    ،بيماريها و دامپزشكي  

تغذيه و   ، مسائل اجتماعي  ، ديرينه شناسي، يمسپس آناتو  
در جستجوي منابع    ). ٤(مديريت به ترتيب درصد انتشار بود          

، معمولا به ارزيابي الياف شترهاي دوكوهانه در كشورهاي چين          
شترهاي دوكوهانه  . )٥ (روسيه و هند برخورد مي شود    ، مغولستان

الياف ظريفتري داشته و ميزان توليد آنها چند برابر شترهاي يك           
تقريبا تمام بدن و پاها و گردن حيوان از پشم           . )٥(كوهانه است   

كوهانه مقادير    پوشيده شده است در حالي كه شترهاي يك         و مو 
كمتري پشم در نواحي شكم و پاها دارند كه با رسيدن گرما در               

 .)١٣ (فصل بهار بكلي ريخته مي شود
در بررسي هاي به عمل آمده روي شترهاي دو كوهانه در              

 ١٨ و نرها تا       ٥مغولستان ميزان توليد پشم براي ماده هاي           
در شترهاي قزاق روسيه كه بزرگتر      ). ٩ (بوده است كيلوگرم بالغ   

 ٧٥/٦ ساله    ٩ تا    ٥هاي    ماده ،دناز شترهاي مغولستان مي باش    
ولي . )١١ ( كيلوگرم پشم توليد مي كنند      ١٢كيلوگرم و نرها     

 ماده ها و شترهاي    ، نرها )پوشش روئين (مقدار توليد سالانه الياف     
لوگرم تعيين   كي ٢٤/٣و   ٨٠/٢،  ٠٢/٤اخته در چين به ترتيب        

اي دردر مطالعه انجام شده روي شترهاي درمو       ). ١٨ (شده است 
ي در هند وزن    نرابيگي و دورگ عرب و      ج كوت ،نژادهاي بيگانري 

  و ١٠٨٥ ± ٨/٣٢ ،٦/٨٠٠ ± ٦/١٢الياف توليدي آنها به ترتيب       
در گزارش ديگري   . )١٢ ( گرم گزارش شده است    ٨٠٠ ± ٢٤/١٣

 ٦ تا   ١ا و ماده ها در سنين        ي هند در نره   نرگابيوزن شترهاي   
 وزن  ).١٠ ( گرم بدست آمده است    ٧٢٢ و   ٦٨٤سالگي به ترتيب    

بيده شترهاي ايراني در اين تحقيق بدست نيامده است ولي               
 ١٠٠٠ تا   ٨٠٠بين  براساس گزارشات شفاهي مركز تحقيقات يزد       

 .گرم در نوسان مي باشد
در ند  كه معمولا ضخيم هست     سينه و گردن      ،الياف نواحي زانو   

دهد كه قطر آنها     ده را تشكيل مي   يكل ب  %٢٦شترهاي مغولستان   
 ميلي متر و قطر الياف       ٣٣٤ تا    ٦٩ ميكرن با طول       ٧٤ تا    ٤٦

 ٥٠ ميكرن و طول     ٢٩ تا   ٢١پهلو و گردن و بدن بين       در  ظريف  
در ارزيابي كيفي الياف     ). ١٠( است    ميلي متر ذكر شده    ١٥٧تا  

 ها و  در ماده  نو ميكر ٧/١٤شترهاي چين قطر متوسط الياف        
ن در نرهاي بالغ گزارش شده و قطر الياف ضخيم            و ميكر ٣/١٨

درصد الياف پوشش زيرين در         ). ١٦(آزمايش نشده است       
 درصد و    ٩٣ ساله    ٧ تا    ٥هاي   شترهاي قزاق روسيه در ماده      

. )١١ ( بيان شده است     درصد ٦٩ناشوربازدهي الياف شسته از      
كوهانه توسط    دوكوهانه و يك   بهترين مقايسه بين الياف شترهاي    

  انجام گرفته است كه در جدول شماره        ١٩٦٣ در سال    ون برگن 
براساس اين منبع قطر كرك در       . )١٥ (نشان داده شده است    ٤

ن و ميكر ٣/٢١ ميكرون و افغاني      ٥/٢٨ تا   ٣/٢٤شترهاي ايراني   



 ١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٠٢

  
 

 جنس و گروههاي سني،  حسب شهر اشتباه معيار ويژگي هاي الياف شتر بر± ميانگين حداقل مربعات - ٢جدول 

 منطقه جنس  سن 
 يزد مشهد نر ماده ٢-٦ ٦-١٠ ١٠-١٤ بالا به سال١٤

 صفت

 تعداد نمونه ٨٩ ٣٥ ٩ ١١٥ ٤٦ ٤١ ٢٣ ١٤
b ٦/٤±٤/٠ b ٧/٤±٣/٠ b ٦/٤±٣/٠ a ٧/٤ ± ٤/٠ ٠٩/٥± ١٤/٠ ٩/٥±٣/٠ a ٣/٥ ± ٣/٠ b سانتيمتر (ميانگين طول دسته الياف ٥٨/٤± ٢٤/٠(

bc  ٢±٦/٠ a ٣±٥/٠ a b ٥/٢±٤/٠ a b ٤/٢±٦٥/٠ ٦٥/٢±٢/٠ ٥/٢±٤/٠ a ٤/٤±٥/٠ b درصد (مواد گياهي ٦٦/٠±٣/٠( 
a b ½±١/٢٧ a ٥/٢٨±٢ b a٤/٢٧±٥/١ b ١/٢٨±٢/٢ ٢/٢٩±٧/٠ ٢/٢٤±٤/١ a ٦/٣٤±٥/١ b درصد( بعد از شستشو كاهش ٧١/٢٢±١/ ٢( 

 )درصد (پوشش زيرين ١٧/٧٧±٣/٢ ٥/٧٥±٨/٢ ٩/٧٥±٠/٤ ٧/٧٦±٣/١ ٣/٧٢±٦/٢ ٦/٧٤±٦/٢ ٢/٧٩±٣٠ ٢/٧٩±٤
b ٤/٢١±١/٢ b ٢١±٢ a ٨/٢٣±٨/١ a درصد (پوشش روئين ٦/٢١±٥/١ ٠٦/٢٥±٩/١ ٧٥/٢٢±٩/٠ ٩/٢٣±٧/٢ ١/٢٧±٧/١( 

b ١٢±٣ a ٨/١٧±٢ b ٨/١١±٢ b ٧/١١±٣ ٩/١٤±١ ٦/١١±٢ a ٧/١٧±١/٢ b درصد( منقطعبا مدولاي الياف  ٩/٨±٧/١( 
٣/١٥±٩/٢ ٥/١٤±٩/٠ ١/١٣±٨/١ ٣/١٤±٩/١ ٥/١٤±٢ ٨/١٧±٨/٢ a ٩/٢٠±٢ b درصد (مقطعبا مدولاي الياف  ٩٣/٨±٦/١( 

١/١٢±٧/٣ ٦/١٣±٢/١ ٩٧/٩±٣/٢ ١٢±٤/٢ ١/١٥±٨/٢ ٣/١٤±٥/٣ a ٨٣/١٣±٦/٢ b درصد (ممتدبا مدولاي الياف  ٩/١١±٠٨/٢( 
a b ٤٥±٥ b/ ١/٤١±٣ a ٨/٤٦±٦/٣ a ٧/٤٦±١/٥ ٧/٤٣±٧/١ ٤٨±٣/٣ b درصد(الياف بدون مدولاياكرك خالص  ١/٥٥±٩/٢ ٤/٣٥±٦/٣(*

a b ٨/٥٤±٥ a٧/٥٨±٩/٣ a b ٣/٥٣±٤/٣ b ٠٧/٥٣±٥ ١/٥٦±٧/١ ٨/٥١±٣/٣ a ٤١/٦٤±٦/٣ b درصد (الياف مدولادار ٩٢/٤٤±٩/٣( 
a b ٢٦±١ a ٢٧±٨/٠ b ٤/٢٤±٧/٠ c ٧/٢٥±١/١ ٦/٢٤±٣٧/٠ ٢٣±٧/٠ a ٩٦/٢٦±٧٨/٠ b ميكرن(طركركقميانگين  ٣٥/٢٣±٦/٠( 

a ٣/٤١±٧/١ b٦/٣٧±٣/١ a b ١/٤٠±٢/١ a درصد (ضريب تغييرات قطر ٠٤/٤٠±٠١/١ ٧/٤٠±٢٥/١ ٤/٤٠±٦/١ ٣/٤١±٦/٠ ٤/٤٢±١/١( 
  )ميليمتر(اوترطول بروش   ٠٤/٣٠±٤/١ ٣٢±٨/١ ٣/٣٠±٥/٢ ٧/٣١±٩/٠ ٩/٣١±٦/١ ٩/٣١±٧/١ ٤/٢٩±٩/١ ٨/٣٠±٥/٢
a b٥/٤٧±٨/٣ b ١/٤٥±٣ b a ١/٤٨±٦/٢ a ميليمتر(طول بروش بارب  ٤/٤٦±٢/٢ ٨/٥١±٨/٢ ٨/٤٧±٩/٣ ٤/٥٠±٣/١ ٨/٥٥±٥/٢( 

a, b, c  آزمون دانكن معني دار است٠٥/٠در سطح . 
 . درصد الياف  بدون مدولا يا كرك خالص از ضرب مقادير شمارشي الياف بدون مدولاي پوشش زيرين در درصد پوشش زيرين به دست آمده است*
 

 )٤(هاي اهلي در شمال كنيا  غذيه دام درصد گياهان مورد ت-٣جدول 
 نوع دام پوشش گياهي

  لايه گياهي مزرعه درختچه هاي كوتاه سرشاخه ها
 شتر ٣ ٥٦ ٣٤
 گاو ٩٦ ٤ ٠
 بز ٣٨ ٢١ ١٨
 گوسفند ٥٨ ٢٥ ٢
 الاغ ٧١ ٢٢ ٠

 
 مي باشد  ٣/٢٢كه با نتايج تحقيق فعلي كه بين         ذكر شده است    

ي منابع  ـريف زيرين در بعض   طول الياف ظ  ). ١٥(كند   مطابقت مي 
 ٧/١٥ تا    ٥ و در بعضي ديگر بين          )١٥( سانتي متر    ٥/٢ تا    ١

 سانتي متر  ٥/٣٧ تا    ٥/٧ بين    ار سانتي متر و تارهاي ضخيم     
 استاندارد ايران طول الياف كرك شتر را         ).٩(گزارش شده است    

ن و ميكر ٢٧ تا   ١٧ سانتي متر و قطر آنها را         ٨/١٠ تا   ٢/٤بين  
در بررسي حاضر ميانگين طول الياف ظريف و        . معين كرده است  
 . سانتي متر بدست آمد٥ب رضخيم در روش با

 هندي به سه گروه رنگي      هاي نمونه موي شتر   ٢١در ارزيابي   

و ، خيلي نرم ، قهوه اي روشن تا تيره و از نظر زير دست به نرم             
  تا  ٧٦/٥ضخيم تقسيم شدند و از لحاظ مواد خارجي بين                 

 درصد  ٨٠ تا   ٦٥دهي الياف شسته در دامنه       درصد و باز   ٢٤/٤٤
ناشور در الياف    مقدار بازدهي پشم شسته از     . )١٣(قرار گرفتند   

 درصد  ٧٢ الي   ٦٧ درصد رطوبت    ١٢شترهاي مغولستان براساس    
 ٧٠ تا   ٦٠افغانستان  ،  درصد ٧٠ تا   ٦٠و الياف شترهاي ايران      

 در نمونه شترهاي هندي   و   )١٥( درصد   ٧٥ تا   ٥٧درصد و عراق    
 مقدار حداكثر مواد خارجي     ).١٣(ه است   گزارش شد % ٨٠ تا   ٦٥

رطوبت % ١٧موجود در الياف شتر طبق استاندارد ايران براساس         
در مطالعه حاضر مقدار     . )١ ( درصد بيشتر باشد    ٣٥نبايد از    

 درصد رطوبت   ١٢بازدهي پشم شترهاي مشهد و يزد براساس          
 قرار داشت د   درص ٥/٨٠ درصد و متوسط     ٨٧ تا   ٥/٧٢در دامنه   

 .كه با ارقام بالا تطابق مي كند
بعد از جدا ساختن الياف     مقدار كرك   در پوشش ليفي شتر     

زدن مشخص مي شود    خشن و موئي طي مراحل مكانيكي و شانه       
 كه بسته به مقدار جداسازي الياف زبر و خشن از الياف لطيف و 



٦٠٣ …بررسي مقدماتي ويژگيهاي الياف شترهاي : صالحي

 )١٥( قطر الياف خام كرك و موي شتر مناطق مختلف - ٤جدول 

 چين                مغولستان                افغانستان                       ايـــــران

 رنگ آهوئي         رنگ آهوئي                قهوه اي كمرنگ              سفيد شكري           قهوه اي تيره
 گيري شده صوصيات اندازهخ

١٠٠٠ 
٢٨٥ 

٣/١٣ 
٤١/٠ 
٥/٤٦ 
١٠-٨٠ 
 ـ
١/٢٩ 
٨/٣٥ 
١/٣٥ 

٦٠٠ 
٣/٣٤ 
٥/١٠ 

٣٢/٠ 
٧/٤٢ 

٥-٧٠ 
٤٣ 

٣/٤٤ 
٧/٤٠ 
٠/١٥ 

٦٠٠ 
٣/٢١ 
٠/٩ 
٣٦/٠ 
٣/٤٢ 

٥-٧٠ 
٣٤ 

١/٥٩ 
٣/٢٨ 
٦/١٢ 

١٤٠٠ 
٢١ 
٠/٩ 
٤٢/٠ 
٨/٤٣ 

٥-٥٥ 
٦ 
٢/٦٦ 
٤/٢٢ 
٤/١١ 

١٠٠٠ 
١٩/١٦ 
٦/٦ 
٢١/٠ 
٤/٣٣ 

٥-٤٥ 
٦ 
٢/٨٢ 
٧/١٠ 
١/٧ 

 تعداد تار اندازه گيري شده
 )ميكرن(ميانگين قطر 
 )ميكرن(انحراف معيار 
 )ميكرن(اشتباه معيار 

 )درصد(ضريب تغييرات 
 )ميكرون(دامنه تغييرات 

 درصد وزني الياف مدولائي
  ميكرون٣٠درصد وزني الياف زير 

  ميكرون٣٠-٥٠درصد وزني الياف
  ميكرون٥٠درصد وزني الياف بالاتر از 

 
 استاندارد ايران   ).١٥ (شود  درصد حاصل مي   ٥٠نرم كمتر از    

 درصد و نسبت الياف مدولا را           ٤٠حداقل  راندمان كرك را      
درصد الياف پوشش   . )١ ( درصد مشخص نموده است    ٤٠حداكثر  

 ٩٣ ساله   ٧ تا   ٥زيرين در شترهاي قزاق روسيه در ماده هاي           
و كرك خالص    درصد شمارشي    ). ١١( بيان شده است       درصد

 ٠٢/٧٦و   ٩/٤٨(در تحقيق فعلي     درصد وزني پوشش زيرين       
 .فاصل ارقام مذكور مي  باشد بود كه در حد )درصد

كوهانه در    نژاد يك   ٣مطالعه انجام شده در هند بر روي            
سنين و جنس مختلف تاثير جنس را بي معني نشان داده ولي              

اثر در بررسي حاضر    ). ١٤( است   تاثير سن و نژاد معني دار بوده      
 و  ٠١/٠در سطح   منطقه  دار نبود ولي اثر سن و دو          جنس معني 

.  معني دار بود  ٠٠١/٠ بعضي از صفات در سطح        درصد و در   ٠٥/٠
ضريب تغييرات   ، درصد مو ، بطوريكه از لحاظ طول دسته الياف      

  منطقه  درصد بين دو    ٥طول و متوسط طول الياف در سطح           
، و از نظر درصد مواد گياهي       داشت  اختلاف معني داري وجود     

، درصد شمارشي الياف مدولا     ، درصد كاهش بعد از شستشو       
بطوري كه  .  با هم اختلاف داشتند     ٠١/٠ در حد     متوسط قطر 

شترهاي مشهد داراي الياف بلندتر و ضخيم تر با مدولاي                 
ميزان همين طور  . بيشتري در برابر الياف شترهاي يزد بودند         

 ٦ تا   ٢با افزايش سن بيشتر شده و گروه سني          كرك و قطر آن     
بيش از گروههاي بعدي و گروه      )  ميكرون ٢٣ درصد و    ٤٨(سال  

گروههاي  بر)  ميكرون ٤/٢٤ درصد و    ٨/٤٦( سال   ١٠ تا   ٦ني  س

در )  ميكرون ٢٦ و   ٢٧ درصد و    ٤٥، و   ١/٤١به ترتيب   (سني بالاتر 
 .ج بودندجار سال به بالا ١٤ سال و ١٠-١٤گروه هاي سني 

گرچه ريسندگي و بافندگي الياف شتر در كشورهائي  كه بر            
كار ) …ره و   كشمير، موهر، آلپاگا و آنقو     (روي الياف مخصوص    

مي كنند بصورت صنعتي انجام مي شود ولي هنوز در ايران بافت           
پارچه از الياف شتر بصورت سنتي و دستي است، لذا براي صدور            

شود ابتدا بجاي    بهتر و هزينه كمتر جداسازي مو پيشنهاد مي          
چيدن الياف كه كرك و مو با هم استحصال مي شود در زمان                

ك كه بصورت توده روي بدن         كرك ريزي از كندن الياف كر      
به طوري كه كرك روي       حيوان جمع مي شود استفاده نمود         

و نيز به دليل    زمين نريخته و به مواد گياهي و خاك آلوده نشود           
اختلاف زيادي كه از لحاظ مقدار و كيفيت الياف در بين                   

طور نقاط مختلف بدن       ساله و مسن تر و همين       ١-٢شترهاي  
) سورتينگ(عمل جداسازي و جوربندي     حيوان وجود دارد حتما      

 .براساس موارد مذكور انجام شود
 

 سپاسگزاري

از آقايان  با گرامي داشت ياد مرحوم مهندس هدايت هدايتي         
دكتر فريدون افتخار شاهرودي، مهندس كاظم خاتمي، مهندس         

 به جهت همكاري در اجراي تحقيق تشكر             محمود صديقي، 
سين حسيني در آزمايشگاه    جمشيد پرناك و سيد ح    نموده  و از    

 عرب از بخش پرورش گوسفند و بز            …الياف دامي و ماشاءا    



 ١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٠٤

  
 

مؤسسه تحقيقات علوم دامي و همينطور از كاركنان مزرعه               
آستان قدس رضوي و آقاي محمود فتاحي از مركز امور دام                
استان يزد با مجري طرح همكاري كرده اند كه بدينوسيله از آنان           

 . شودسپاسگزاري و قدرداني مي
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SUMMARY 

 
This study was conducted to determine the fibre characteristics in 35 and 92 

dromedary camels of 2 to 20 (8.2 ± 0.02  average age) years of age, samples being taken 
respectively from Mashhad and Yazd provinces in Iran. A small hand clipper was used 
to collect midside and under - hump fibre samples taken in mid spring to find fibre 
characteristics. Average staple length, fibre length (Hauter and Barbe system), fat 
percentage, vegetable matter, shrinkage, standard washing yield, weight inner and outer 
coat, mean fibre diameter and coefficient of  variation of mean fibre diameter were 
5.04±0.12 cm, 31.64±0.7mm, 50.13±1.1 mm, 0.38±0.02 %, 1.8±0.22 %, 26.32±0.73 %, 
83.3±0.9 %, 76.02±0.85 %, 22.8±0.72 %, 23.4±0.36 µ, 40.58±0.48 % respectively . 
Analysis of variance indicated a significant (P<0.01) effect of age as well as region, 
while the effect of sex was not significant. A significant (P<0.001) difference was 
observed between medullated fibre in midside and under hump samples. Young camels 
had hairs of significantly (P<0.05) longer and finer fibre than old ones. 

Key words: Dromedray camel, Iranian camel, Staple length, Fibre length, Shrikage,  
                           Camel down hair, Medullated fibres, Fibre diameter. 

 

 


